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BGH Edelstahl Freital GmbH

zeugni'-Nr. MEST20452tl20l2

Bescheinigunguber werkstoffprufung nach DIN EN 10204
Ceftificate of materialtests accordingto 0lN EN 10204 3.1
Certificat des essays des materiauxselon DIN EN 10204

Oie Ljeferungentsprichtdenvereinbarten LieferbedinEUnden.
Del ivery In accordance w,th the agreed terms ofdel .ve-y
La livraison corfespond aux conditions de livfaison convenues.

Zelchen des Liefeee.kes Stempel des W€rkssachverstandigen
Trade mark Inspector's sta mp
Signe du fo!rnis5eur Poincon de l'inspecteur

Kunden,Best€||-Nr 106035598

Cde. no. du client ltem 8

BGH-Auftrags-Nr.
sGH works no. t27705530
SGH rcference

tv//r{

Erzeugnisform
Product

Stab, rund, geschalt
Round bars, peeled

werkstoff / Quality N08825UNS
Anforderungen
Requirements

ASTMB425-2010
UNS N08825 ASTM B 425 2010

Besichtitung und MaBnachPrufung

Insp€ction and dime nsional control

Insp€ction €t controle d€ dimension

Ohne Beanstandurg
without objectid!

Erschmekung/Nachbehandlung
Melting process/secondary ref, nint
Mode d'elaboration/traitement ulteieur

E - VOD

Verwechslunssprufuns (sp€ctroanal!4isch)

ldentificationtest{spectral analysis)
examination d'identification (analysespectral)

Ohne Beanstandung
without obiection

Pos.
Item

A EJi I Abmessung
Q0sntitv I Dimension

Gewicht I  Schmelz-Nr.
weieht Ks I Heat-No.

1 16 | 40,00 RD 650 255370
Schmelze
Heat Yo

C  S i  M n P  S  C r M o N i  C u  T i  A l  C o  F e

255370 0,017 0,34 0,45 0,020 0,001 23,20 3,05 38,70 1,,74 L,Ls 0,10 0,O4 30,78
Warmebehandlungszustand geglUht
Condit ion of heattreat anneated

Prob-Nr
Test-No

Lage Temp
'c

Rpo,2
ksi

Rm
ksl

A4
%

z
%

Ke.bschlagarbeit Probenform
Impactvalue Shape oftest piece

Harte
Hardness

Soll/Reg. L

L
RT >=35 >=80 >=30

011M1 RT 49 96

US-Prufung/us test DIN EN 10308 Tab.l-Typla (vollst.) Tab.3 - Qual. - k1.3:
ohne Beanstandung/no objection

Rissprufung/crack-test (Circograph) : ohne Beanstandung/no objection-

lK-Bestandigkeit/intercrystalline corrosion ASTM A 262 Pract.E:
ohne Biifund/without analvsis

Jedes Los wurde gem. Spezifikation erprobt und entspricht allen
Spezifikationsanforderungen./
Each lot has been sampled, tested and inspected in accordance with the-
Specifications and meets all specification requirements.

Kontrolle auf Radioaktivitat ohne Befund, der Messwert liegt unter der
Nachweisgrenze von, 0,1 bq/9.

Enc l .
Annexe

28.05.2012

Abnahmebeauftmgter
Inrpector representative
Inrpecteur de reception

MUELLER

Das zeugn is  wurde masch ine l l  e rs te l l t  und  is t  auch ohne Unterschr i f t  gu l t ig  lh iscen i r i ca tewasEeneBt .dbvdatasvs temi tmust .o tbes isnedforva l id i tv :swe l l .
Ce certificate a ete etab irurtsteme informatique et estvalable sns sienaiue au5ri.
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BGH Edeln fr/ Fi'c{d,Gii dt.lm$r!$ctr {EIXE ffi

ff oon
BGH Edelstahl Freital GmbH

zeucnis-r'rr. MEST20452U2OL2
Certificat€ no.

. No. d€ cerlificate

BescheinigunB uber werkstoffprufung nach olN EN 10204
certificate of materialtests acco.dingto olN EN 10204 3.1

. Certificat des €ssays des materiaux selon DIN EN 10204 
.- ,

Die Lief€runtentsprichtden vefeinbarten Lieferb€dingungen
Delivery in accordance with the atreed terms ofdelivery.
La livmison corrPspond auxcondition! de livraison convenues

Zeichende5 Lieferwerkes Stempel deswe*5sachverstandiSen
Tlade mark InspectoCs stamp

. Signe dufournisseur Poincon de l'insp€cteur

Kunden,Bestelt_Nr 10603G598 BcH-Auftrass-Nr. xgGH works no. 727705530

cde. no. du client ltem I sGH 'eference

Radioactivitv inspection without objection, the measured value is below the

Detection l imit of 0.1 8q/9.

Ursprungsland: Deutschland / country oforigin : GERMANY

28.05.2012

Abnahmebeauftlagter
Inspector representative
Inspecteur de receptron

MUEtI.ER

Ta-s reugns*uae maschinellerstert und istauch ohne unterschrifsurtis ::':i:f:l"i:n'::"1"f::i,,11*::,.;ll"T::l::l::T,:",1:"j;::':J'J::f''
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